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全一頁

一、解釋界面活性劑 Hydrophile Lipophile Balance（HLB）值的基本定義？HLB 值和界
面活性劑功能的關係為何？（20分） 

二、在高分子聚合物中，常用的填充料（filler）有那幾種？選擇填充料時需注意那些事
項？（20分） 

三、在纖維與染整工業中，纖維染色需用助劑的原因為何？此助劑所需具備的性質為何？
（20分） 

四、在熱固型樹脂中，製造環氧樹脂的兩個主要原料為何？環氧樹脂具有那些特性？
（20分） 

五、簡述光碟片的製造原理？製造光碟片常用的材料有那些？（20分） 

 


