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一、請說明通風式乾燥法測試纖維回潮率的方法（含回潮率的計算公式）。

（10 分）並說明下列 5 種纖維的公定回潮率：羊毛、棉、亞麻、尼龍及聚

酯。（15 分）

二、請說明織物起毛毬（Pilling）現象。（10 分）在相同紗線結構條件下，為

何聚酯織物比棉織物的表面容易發現有毛毬現象？（15 分）

三、何謂織物透氣性（Air permeability）？（5 分）請說明織物透氣性與其紗線

撚係數（Twist factor）及覆蓋性（Cloth cover）之關係？（20 分）

四、請計算下列各式：（每小題 5 分，共 25 分）

將 30 支棉紗兩根撚合成雙股紗，若撚縮為 5%，試求其支數？

 56 支和 42 支棉紗撚合成雙股線，若撚縮為 5%，試求其支數？

某棉紗 30 支，重量 1 公斤，試求其長度（碼）？

 50 支棉紗折合多少丹尼（Denier）？

 3 丹尼（Denier）的聚酯絲具有圓形斷面，若比重為 1.14，試求其直徑

（μ）？


