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全一頁 

一、試列舉六種常見之瀝青材料試驗方法，以及試驗目的。（20 分） 

二、試述混凝土加入摻料之目的，以及加入摻料時應注意事項。（20 分） 

三、何謂「最有利標」？最有利標之適用時機為何？（20 分） 

四、何謂 Critical Path Method（CPM）？CPM 排程之流程為何？（20 分） 

五、試述營建工程工地安全事故之主要類型有那些，以及各該類型之工安查核重點。

（20 分） 


